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I RECHTSGRUNDLAGEN UND ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Diese europdische technische Zulassung wird vom Deutschen Institut fir Bautechnik erteilt in
Ubereinstimmung mit:

- der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts-
und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten ber Bauprodukte', geéndert durch die
Richtlinie 93/68/EWG des Rates? und durch die Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 des
Europaischen Parlaments und des Rates?;

- dem Gesetz Uber das In-Verkehr-Bringen von und den freien Warenverkehr mit
Bauprodukten zur Umsetzung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom
21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der
Mitgliedstaaten Uber Bauprodukte und anderer Rechtsakte der Européischen
Gemeinschaften (Bauproduktengesetz - BauPG) vom 28. April 1998*, zuletzt ge&ndert durch
die Verordnung vom 31. Oktober 2006°;

- den Gemeinsamen Verfahrensregeln fir die Beantragung, Vorbereitung und Erteilung von
europdaischen technischen Zulassungen gemafl dem Anhang zur Entscheidung 94/23/EG der
Kommission®.

2 Das Deutsche Institut fir Bautechnik ist berechtigt zu prifen, ob die Bestimmungen dieser
europaischen technischen Zulassung erflllt werden. Diese Priifung kann in den Herstellwerken
erfolgen. Der Inhaber der europdischen technischen Zulassung bleibt jedoch fiir die Konformitéat
der Produkte mit der européischen technischen Zulassung und deren Brauchbarkeit fir den
vorgesehenen Verwendungszweck verantwortlich.

3 Diese europaische technische Zulassung darf nicht auf andere als die auf Seite 1 aufgefihrten
Hersteller oder Vertreter von Herstellern oder auf andere als die auf Seite 1 dieser europaischen
technischen Zulassung genannten Herstellwerke tbertragen werden.

4 Das Deutsche Institut fir Bautechnik kann diese europaische technische Zulassung widerrufen,
insbesondere nach einer Mitteilung der Kommission aufgrund von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie
89/106/EWG.

5 Diese europaische technische Zulassung darf - auch bei elektronischer Ubermittlung - nur unge-

kirzt wiedergegeben werden. Mit schriftlicher Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik kann jedoch eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Eine teilweise Wiedergabe ist als
solche zu kennzeichnen. Texte und Zeichnungen von Werbebroschiren dirfen weder im
Widerspruch zu der européischen technischen Zulassung stehen noch diese missbrauchlich
verwenden.

6 Die europaische technische Zulassung wird von der Zulassungsstelle in ihrer Amtssprache
erteilt. Diese Fassung entspricht der in der EOTA verteilten Fassung. Ubersetzungen in andere
Sprachen sind als solche zu kennzeichnen.

Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften L 40 vom 11. Februar 1989, S. 12
Amtsblatt der Européischen Gemeinschaften L 220 vom 30. August 1993, S. 1
Amtsblatt der Européischen Union L 284 vom 31. Oktober 2003, S. 25
Bundesgesetzblatt Teil | 1998, S. 812

Bundesgesetzblatt Teil | 2006, S. 2407, 2416

Amtsblatt der Europdischen Gemeinschaften L 17 vom 20. Januar 1994, S. 34
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Europdische Technische Zulassung
ETA-11/0106

! BESONDERE BESTIMMUNGEN DER EUROPAISCHEN TECHNISCHEN

ZULASSUNG
1 Beschreibung des Produkts und des Verwendungszwecks
11 Beschreibung des Bauprodukts

DNS, DRIBO, SPARIBO, Vi-PORT HBS und HBS-Schrauben sind selbstbohrende Schrauben
aus speziellem Kohlenstoffstahl oder nicht rostendem Stahl. Schrauben aus Kohlenstoffstahl
sind gehartet, galvanisch verzinkt und gelb oder blau chromatiert. Der &ufere Gewinde-
durchmesser betragt nicht weniger als 3,0 mm und nicht mehr als 10,0 mm. Die Gesamtlange
der Schrauben liegt zwischen 16 mm und 500 mm. Weitere Abmessungen sind in Anhang 1
angegeben. Die Unterlegscheiben bestehen aus Kohlenstoffstahl. Die Abmessungen der
Unterlegscheiben sind in Anhang 1 angegeben. Schrauben aus nicht rostendem Stahl sind ohne
Unterlegscheiben zu verwenden.

1.2 Vorgesehener Verwendungszweck

Die Schrauben sind fur die Verbindung von Holzbauteilen vorgesehen, bei denen Anforderungen
an die mechanische Festigkeit und Standsicherheit sowie Nutzungssicherheit im Sinne der
wesentlichen Anforderungen Nr. 1 und Nr. 4 der Richtlinie des Rates 89/106/EWG zu erfillen
sind.

Die Schrauben werden fir Verbindungen in tragenden Holzbauwerken zwischen Holzbauteilen
oder zwischen Holzbauteilen und Stahlbauteilen verwendet:

- Vollholz aus Nadelholz der Festigkeitsklassen C14-C40 nach EN 3387/ EN 14081-18,
- Brettschichtholz mindestens der Festigkeitsklasse GL24c nach EN 1194%/ EN 14080,

- Furnierschichtholz LVL nach EN 14374, Anordnung der Schrauben nur rechtwinklig zur
Furnierebene,

- Balkenschichtholz Duo- und Triobalken nach prEN 14080'%:2009 oder nach den am Ort des
Einbaus geltenden nationalen Bestimmungen,

Die Schrauben kénnen zum Anschluss folgender Holzwerkstoffe an die oben genannten
Holzbauteile verwendet werden:

- Sperrholz nach EN 636" und EN 13986",

- Oriented Strand Board (OSB) nach EN 300" und EN 13986,
- Spanplatten nach EN 312" and EN 13986,

- Faserplatten nach EN 622-2"", EN 622-3" und EN 13986.

Z10901.11

EN 338:2009
EN 14081-1:2005

EN 1194:1999

EN 14080:2005
EN 14374:2004
prEN 14080:2008
EN 636:2003

EN 13986:2004

EN 300:2006
EN 312:2003

EN 622-2:2004
EN 622-3:2004

Bauholz fiir tragende Zwecke - Festigkeitsklassen

Holzbauwerke - Nach Festigkeit sortiertes Bauholz fur tragende Zwecke mit
rechteckigem Querschnitt - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Holzbauwerke - Brettschichtholz - Festigkeitsklassen und Bestimmung charakte-
ristischer Werte

Holzbauwerke - Brettschichtholz - Anforderungen

Holzbauwerke - Furnierschichtholz fiir tragende Zwecke - Anforderungen

Holzbauwerke - Brettschichtholz - Anforderungen

Sperrholz - Anforderungen

Holzwerkstoffe zur Verwendung im Bauwesen - Eigenschaften, Bewertung der Konfor-
mitat und Kennzeichnung

Platten aus langen, flachen, ausgerichteten Spanen (OSB) - Definitionen, Klassifi-
zierung und Anforderungen

Spanplatten - Anforderungen

Faserplatten - Anforderungen - Teil 2: Anforderungen an harte Platten

Faserplatten - Anforderungen - Teil 3: Anforderungen an mittelharte Platten

8.06.03-157/10
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Holzwerkstoffe dirfen sich nur auf der Seite des Schraubenkopfes befinden.

Entwurf, Bemessung und Konstruktion der Verbindungen sollen nach den am Ort des Einbaus
geltenden nationalen Bestimmungen entsprechend dem Konzept der Teilsicherheitsbeiwerte
durchgefiihrt werden, z.B. nach EN 1995-1-1".

Vi-PORT HBS Vollgewindeschrauben mit d = 8 mm kénnen zur Verstarkung von Holzbauteilen
rechtwinklig zur Faserrichtung verwendet werden.

HSK Schrauben mit einem GewindeaulRendurchmesser von mindestens 6 mm kdénnen auch fur
die Befestigung von Dammstoffen auf Sparren verwendet werden.

Gemal EN 1995-1-1 dirfen Schrauben aus Kohlenstoffstahl mit d >4 mm in Holzkonstruk-
tionen, die den Klimabedingungen der Nutzungsklassen 1 und 2 ausgesetzt sind, verwendet
werden. Schrauben mit d £ 4 mm durfen gemal EN 1995-1-1 in Holzkonstruktionen, die den
Klimabedingungen der Nutzungsklasse 1 ausgesetzt sind, verwendet werden. Die am Einbauort
der Schrauben geltenden nationalen Regelungen zur Berlcksichtigung der Umgebungs-
bedingungen sind zu beachten.

Schrauben aus nicht rostendem Stahl kénnen auch unter den in der Nutzungsklasse 3
definierten Bedingungen verwendet werden. Der Anwendungsbereich der Schrauben ist nach
den am Ort des Einbaus geltenden nationalen Bestimmungen zu definieren.

Die Schrauben kénnen fir Verbindungen verwendet werden, die ruhender oder quasi-ruhender
Belastung ausgesetzt sind.

Die Bestimmungen dieser européischen technischen Zulassung beruhen auf einer
angenommenen Nutzungsdauer der Schrauben von 50 Jahren, vorausgesetzt, dass
die in Abschnitt 4.2 festgelegten Anforderungen erflllt sind. Die Angaben Uber die
Nutzungsdauer kdénnen nicht als Herstellergarantie ausgelegt werden, sondern sind
lediglich als Hilfsmittel zur Auswahl der richtigen Produkte angesichts der erwarteten
wirtschaftlich angemessenen Nutzungsdauer des Bauwerks zu betrachten.

2 Merkmale des Produkts

Merkmal Beurteilung des Merkmals

2.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit *

211 Abmessungen Siehe Anhang 1

2.1.2 Charakteristischer Wert des Siehe Anhang 2
FlieBRmoments

21.3 Charakteristischer Wert des Siehe Anhang 2
Ausziehparameters

21.4 Charakteristischer Wert des Siehe Anhang 2
Kopfdurchziehparameters

21.5 Charakteristischer Wert der Siehe Anhang 2
Zugfestigkeit

2.1.6 Charakteristischer Wert der Siehe Anhang 2
Streckgrenze

21.7 Charakteristischer Wert der Siehe Anhang 2
Torsionsfestigkeit

21.8 Einschraubdrehmoment Siehe Anhang 2

1 EN 1995-1-1:2004+A1:2008  Bemessung und Konstruktion von Holzbauten - Teil 1-1: Allgemeines - Allgemeine

Regeln und Regeln fir den Hochbau
* Siehe Abschnitt 2.1 dieser ETA

Z10901.11 8.06.03-157/10
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219 Zwischenabstand, End- und Siehe Anhang 2
Randanstande der Schrauben und
Mindestdicke der Holzbauteile

21.10 Verschiebungsmodul fur planmaBig Siehe Anhang 2

in Richtung der Schraubenachse
beanspruchte Schrauben

2.2 Brandschutz

221

Brandverhalten

Selbstbohrende Schrauben sind aus
Stahl gefertigt, der gemafR der
Entscheidung 96/603/EG der Euro-
paischen Kommission sowie deren
Ergénzung durch die Entscheidung
2000/605/EG  der Europaischen
Kommission der Europaischen
Klasse A1 zugeordnet wird.

2.3 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

2.31

Gehalt und/oder Abgabe geféhrlicher
Stoffe

Das Produkt enthalt kein Cadmium.
Es besteht kein Risiko, dass
Chrom-VI-Verbindungen, die in den
gelb chromatierten Schrauben aus

Kohlenstoffstahl  enthalten  sind,
unter Berucksichtigung aller
mdglichen  Freisetzungsszenarien

freigesetzt wird. ™

Nutzungssicherheit

241 Abmessungen Siehe Anhang 1

242 Charakteristisches FlieBmoment Siehe Anhang 2

243 Charakteristischer Wert des Siehe Anhang 2
Ausziehparameters

244 Charakteristischer Wert des Siehe Anhang 2
Kopfdurchziehparameters

245 Charakteristischer Wert der Siehe Anhang 2
Zugfestigkeit

246 Charakteristischer Wert der Siehe Anhang 2
Streckgrenze

247 Charakteristischer Wert des Siehe Anhang 2
Bruchdrehmoments

248 Einschraubdrehmoment Siehe Anhang 2

249 Zwischenabstand, End- und Siehe Anhang 2
Randanstande der Schrauben und
Mindestdicke der Holzbauteile

2.4.10 Verschiebungsmodul fiir planmafig Siehe Anhang 2

in Richtung der Schraubenachse
beanspruchte Schrauben

Gemal http://europa.eu.int-/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm. In Ergédnzung zu den
spezifischen Bestimmungen dieser europdischen technischen Zulassung, die sich auf gefahrliche Stoffe beziehen,
kénnen die Produkte im Geltungsbereich dieser Zulassung weiteren Anforderungen unterliegen (z. B. umgesetzte
europaische Gesetzgebung und nationale Rechts- und Verwaltungsvorschriften). Um die Bestimmungen der
EG-Bauproduktenrichtlinie zu erfiillen, miissen diese Anforderungen, sofern sie gelten, ebenfalls eingehalten werden.

8.06.03-157/10
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Schallschutz Nicht relevant
Energieeinsparung und Warmeschutz Nicht relevant

2.5 Allgemeine Aspekte hinsichtlich der Brauchbarkeit fir den Verwendungszweck

251 Dauerhaftigkeit gegen Korrosion Siehe Anhang 2

252 Gebrauchstauglichkeit Diese Eigenschaft ist durch die
Beurteilung fiir die mechanische
Festigkeit und Standsicherheit als
auch der Dauerhaftigkeit gegen
Korrosion erfasst.

21 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit
Die Anhénge 2 bis 4 beinhalten die Tragféhigkeiten der selbstbohrenden HSK-Schrauben.

Entwurf, Bemessung und Konstruktion sollen nach den am Ort des Einbaus geltenden
nationalen Bestimmungen entsprechend dem Konzept der Teilsicherheitsbeiwerte durchgefiihrt
werden, z.B. nach EN 1995-1-1.

3 Bewertung und Bescheinigung der Konformitat und CE-Kennzeichnung

31 System der Konformititsbescheinigung

GemaR Entscheidung 97/638/EG der Europdischen Kommission® ist das System 2+ der
Konformitatsbescheinigung anzuwenden.

Dieses System der Konformitatsbescheinigung ist wie folgt definiert:
System 2+: Konformitatserklarung des Herstellers fiir das Produkt aufgrund von:
(a) Aufgaben des Herstellers:

(1)  Erstprifung des Produkts;

(2)  werkseigener Produktionskontrolle;

(3)  Prufung von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Prifplan
(b)  Aufgaben der zugelassenen Stelle:

(4)  Zertifizierung der werkseigenen Produktionskontrolle aufgrund von:

— Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle;

— laufender Uberwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen
Produktionskontrolle.

Anmerkung: Zugelassene Stellen werden auch "notifizierte Stellen" genannt.

3.2 Zustandigkeiten
3.21 Aufgaben des Herstellers
3.2.1.1  Werkseigene Produktionskontrolle

Der Hersteller soll eine standige Eigentuberwachung der Produktion durchftihren. Alle vom
Hersteller vorgegebenen Daten, Anforderungen und Vorschriften sind systematisch in Form
schriftlicher Betriebs- und Verfahrensanweisungen festzuhalten, einschliel3lich der Aufzeichnung
der erreichten Ergebnisse. Die werkseigene Produktionskontrolle hat sicherzustellen, dass das
Produkt mit dieser européischen technischen Zulassung tbereinstimmt.

Der Hersteller darf nur Rohstoffe verwenden, die in der technischen Dokumentation dieser
europdischen Zulassung aufgefuhrt sind und denen die entsprechenden Prifbescheinigungen
gemal dem Priif- und Uberwachungsplan beiliegen.

0 Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften L 268/36 vom 19. September 1997

Z10901.11 8.06.03-157/10
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Die werkseigene Produktionskontrolle soll mit dem "Priif- und Uberwachungsplan fiir die am
24. Februar 2011 erteilte europaische technische Zulassung ETA-11/0106" der Teil der
technischen Dokumentation dieser europaischen technischen Zulassung ist, Ubereinstimmen.
Der Pruf- und Uberwachungsplan ist im Zusammenhang mit dem vom Hersteller betriebenen
werkseigenen Produktionskontrollsystem festgelegt und beim Deutschen Institut fir Bautechnik

hinterlegt.21

Die eingehenden Rohstoffe sollen vor ihrer Annahme durch den Hersteller kontrolliert und
gepruft werden. Die Prifung der Materialien, wie z. B. der Walzdrahte soll eine Kontrolle der
vom Lieferanten vorgelegten Priifbescheinigungen umfassen (Vergleich mit Nennwerten), wobei
die Abmessungen zu prifen und die Materialeigenschaften z. B. chemische Zusammensetzung,
mechanische Eigenschaften und Korrosionsschutz zu bestimmen sind.

Die hergestellten Bauteile sollen durch Sichtprifung und auf MalRgenauigkeit geprift werden.
Der Priif- und Uberwachungsplan enthalt Einzelheiten beziiglich Umfang, Art und Haufigkeit der
im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durchzufiihrenden Prifungen und
Kontrollen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind festzuhalten und in Uberein-
stimmung mit den Bestimmungen des Pruf- und Uberwachungsplans auszuwerten. Die
Aufzeichnungen sollen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Produkts, der Grundstoffe und der Komponenten,

- Art der Kontrolle oder der Priifung,

- Datum der Herstellung des Produkts und Datum der Prifung des Produkts bzw. seiner
Grundstoffe und Komponenten,

- Ergebnis der Kontrolle und der Priifung sowie gegebenenfalls Vergleich mit den Anforde-
rungen,

- Unterschrift der fir die werkseigene Produktionskontrolle verantwortlichen Person.

Die Aufzeichnungen sind der fur die laufende Uberwachung zugelassenen Stelle und auf
Anforderung dem Deutschen Institut fur Bautechnik vorzulegen.

3.2.1.2 Erstpriifung

Fur die Erstprifung des Produkts dirfen die Ergebnisse der Prifungen verwendet werden, die
als Teil der Beurteilung im Rahmen der europaischen technischen Zulassung durchgefiihrt
wurden, es sei denn, es liegen Anderungen in der Fertigungslinie oder im Herstellwerk vor. In
diesen Féllen soll die erforderliche Erstpriifung zwischen dem Deutschen Institut fir Bautechnik
und der notifizierten Stelle abgestimmt werden.

3.2.1.3 Sonstige Aufgaben des Herstellers

Der Hersteller hat auf der Grundlage eines Vertrags eine Stelle, die fir die Aufgaben nach
Abschnitt 3.1 fir den Bereich der Schrauben zugelassen ist, zur Durchfiihrung der MalRhahmen
nach Abschnitt 3.2.2 einzuschalten. Hierfir ist der Prif- und Uberwachungsplan nach den
Abschnitten 3.2.1.1 und 3.2.2 vom Hersteller der zugelassenen Stelle vorzulegen.

Der Hersteller hat eine Konformitatserkldrung abzugeben mit der Aussage, dass das
Bauprodukt mit den Bestimmungen der am 24. Februar 2011 erteilten européischen
technischen Zulassung ETA-11/ tGbereinstimmt.

3.2.2 Aufgaben der zugelassenen Stellen
Die zugelassene Stelle hat folgende Aufgaben durchzufiihren
- Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle und

- laufende U_l_aerwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktions-
kontrolle in Ubereinstimmung mit den Bestimmungen des Priif- und Uberwachungsplans.

z Der "Priif- und Uberwachungsplan” ist ein vertraulicher Bestandteil der europaischen technischen Zulassung und wird

nur der/den in das Konformitatsbescheinigungsverfahren eingeschalteten zugelassenen Stelle/Stellen ausgehandigt.
Siehe Abschnitt 3.2.2.

Z10901.11 8.06.03-157/10
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3.2.21 Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle

Die zugelassene Stelle hat in Ubereinstimmung mit dem festgelegten Priif- und Uberwachungs-
plan sicher zu stellen, dass das Werk und insbesondere das Personal und die Ausristung sowie
die werkseigene Produktionskontrolle geeignet sind, eine fortlaufende und ordnungsgemaé&fRe
Fertigung der Schrauben entsprechend dieser europaischen technischen Zulassung zu
gewabhrleisten.

3.2.2.2 Laufende Uberwachung

Die zugelassene Stelle hat das Werk mindestens einmal jahrlich zur Routinetuberprifung aufzu-
suchen. Es soll dabei unter Beriicksichtigung des Priif- und Uberwachungsplans sichergestellt
werden, dass das System der werkseigenen Produktionskontrolle und die angegebenen
Herstellungsprozesse eingehalten werden.

3.2.2.3 Sonstige Aufgaben der zugelassenen Stelle

Die zugelassene Stelle hat die wesentlichen Punkte ihrer oben angefliihrten Malnahmen fest-
zuhalten und die erzielten Ergebnisse und die Schlussfolgerungen in einem schriftlichen Bericht
zu dokumentieren.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und der laufenden Uberwachung sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik von der Zertifizierungsstelle auf Verlangen vorzulegen.

Die vom Hersteller eingeschaltete zugelassene Zertifizierungsstelle hat ein EG-Konformitats-
zertifikat mit der Aussage zu erteilen, dass die werkseigene Produktionskontrolle mit den
Bestimmungen dieser europdischen technischen Zulassung ubereinstimmt.

Wenn die Bestimmungen der europaischen technischen Zulassung und des zugehérigen Prif-
und Uberwachungsplans nicht mehr erfillt sind, hat die Zertifizierungsstelle das Konformitats-
zertifikat zurlickzuziehen und unverztglich das Deutsche Institut flr Bautechnik zu informieren.

3.3 CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung ist auf jeder Verpackung der selbstbohrenden Schrauben anzubringen.
Hinter den Buchstaben "CE" sind die Kennnummer der zugelassenen Zertifizierungsstelle
anzugeben sowie die folgenden zusatzlichen Angaben zu machen:

- Name und Anschrift des Herstellers (fir die Herstellung verantwortliche juristische Person),
- die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde,

- Nummer des EG-Konformitatszertifikats fir die werkseigene Produktionskontrolle,

- Nummer der européischen technischen Zulassung,

- Produktname,

- Gewindeauflendurchmesser und Lange der selbstbohrenden Schrauben,

- Typ und mittlere Dicke des Korrosionsschutzes, wenn relevant,

- nicht rostender Stahl einschlieRlich Werkstoffnummer, wenn relevant,

4 Annahmen, unter denen die Brauchbarkeit des Produkts fiir den vorgesehenen
Verwendungszweck positiv beurteilt wurde

4.1 Herstellung

Selbstbohrende HSK-Schrauben sollen entsprechend den Bestimmungen der europdischen
technischen Zulassung unter Anwendung der in der Uberpriifung der Fertigungsanlage durch
die notifizierte Prufstelle festgestellten und in der technischen Dokumentation beschriebenen
Herstellungsprozesse hergestellt werden.

Z10901.11 8.06.03-157/10
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Georg Feistel
Abteilungsleiter
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Die europaische technische Zulassung wurde flr das Produkt auf der Grundlage abgestimmier
Daten und Informationen erteilt, die beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt sind und
der Ildentifizierung des beurteilten und bewerieten Produkts dienen. Anderungen am Produkt
oder am Herstellungsverfahren, die dazu filhren konnten, dass die hinterlegten Daten und
Informationen nicht mehr korrekt sind, sind vor ihrer Einfihrung dem Deutschen Institut fdr
Bautechnik mitzuteilen. Das Deutsche Institut fir Bautechnik wird darliber entscheiden, ob sich
solche Anderungen auf die Zulassung und folglich auf die Gltigkeit der CE-Kennzeichnung auf
Grund der Zulassung auswirken oder nicht, und ggf. feststellen, ob eine zusatzliche Beurteilung
oder eine Anderung der Zulassung erforderlich ist.

Einbau

Die Schrauben sollen in Holzbauteilen ohne Vorbohren eingedreht werden. Die Schraubeniocher
in Stahlbauteilen sollen mit einem geeigneten Durchmesser, der groBer als der GewindeauBen-
durchmesser ist, vorgebohrt werden,

Tragende Verbindungen miissen mindestens zwei Schrauben enthalten.

In Holzbauteile aus Vollholz, Brettschichtholz und aus Fumierschichtholz oder Balkenschichtholz
ddrfen Schrauben mit einem GewindeauBendurchmesser d; = 8 mm nur bei Verwendung der
Holzarten Fichte, Kiefer oder Tanne eingeschraubt werden.

Die Schrauben sind chne Vorbohren in einem Arbeitsgang durch die oberhalb des Dammstoffs
angeordneten Konterlatten und durch den Dammstoff hindurch in den Sparren einzuschrauben,
Senkkopfschrauben aus WKohlenstoffstahl dirfen mit Unterlegscheiben nach Anhang 1
verwendet werden. Nach dem Einflgen der Schraube sollen die Unterlegscheiben volistandig
auf der Oberflache des Holzbauteils aufliegen.

Bei Befestigung von Schrauben in Holzbauteilen sollen die Schraubenkdpfe bindig mit der
Oberflache des Holzbauteils sein, bei Flansch- und Sechskantschrauben ohne dem Kopfteil k
oder k;.

Vorgaben fiir den Hersteller

Nutzung, Instandhaltung, Instandsetzung

Die Beurteilung der Brauchbarkeit griindet auf der Annahme, dass eine Instandhaltung wahrend
der angenommenen Nutzungsdauer nicht erforderlich ist.

Dreutsches inatitot
\\iﬂr Bautecha ik
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ANHANG 1 - Abmessungen Antriebe

| m

DNS Spanplattenschrauben Einganggewinde

aus Kohlenstoffstahl und nicht rostendem Stahl
TX

Kreuzschlitz
Typ 2

TX pin  Kreuzschlitz
Typ H

Kopf optional mit oder ohne
Rippen oder Frastaschen

Linsensenkkopf  Reibminderungstaschen/Fé Linsensenkkopf mit Scheibe Kleiner Kopf

T

8-k
v

_....1{..._

Pan head/Linsenkopf Schaftfraser X: optional Spitze mit Kerbe

ko

=]

§
v

- k'l-ﬂ—

Sechskantkopf Sechskantkopf mit Bund Stufenkopt

Z10801.11 B.06.03-15710
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MaBe in mm
DNS Spanplattenschrauben mit Senkkopf Einganggewinde
@d d od | @a | il B
=05 +0.5 +0.3 +0,1 +10 % Ty'pﬂ ™ 1y min. T‘:."PH b m ta min,
31:] + 01 5.? 113 2.2 1.5 10 1 |ﬂ 1 3.2 1.E 5.0‘
35 0,1 6.6 21 E.E 1,8 15 1 |3 2 43 2.0 6.0
a0 75 24 2.8 20 20 14 2 5.0 25 7.0
4501 8.4 26 a1 22 20 1.7 2 54 A 8.0
50°% 9.4 2.9 35 |26@22) | 25 19 2 e 3.1 8.0
55" 8,0 a6 4,1 22 20 19 = = 3 -
6,0*%* 11,2 36 |41°™] 31286 30 20 3 7.0 35 10,0
Gewindestaigung (p) fir Schrauben aus nicht rostendem Stahl in Klammerm
Linsansank- Kleinar Kopf 80°f | Linsensenkkoplf Scheibe | Pan head/Linsenkopf Sechskantkopf Sechskant-
kopt Stufenkopf kopf mit Bund
2d [ | d [k | -] @d | da s Bd | dp | k | @2d | g | o | @a |[De
-05 |£05|+05|£02| o | -05 | 203 | 02| -05 | -05 |02 -05 -0,5
30| 57 30| 71 06 | 30*% | 60 | 23
3s5*™ | 66 | 50 | 20 as**| 81 06 | 35*'% | 70 | 28
40*% | 75 | 60 | 225 40| a2 08 |40*™ | 80 | 30
45" | g4 | 70 | 25 45*% 1 103 06 |45 | 90 | 32
50'%"] 94 | 80 | 275 50*°111,0*%] 11 [ 50*% | 100 | 37 |50'"] 80 | 35 |60'% | 114
55*%* 78 | 28 |350
60°% | 112|110 325 60°%[138%97| 1,1 | 60'% | 120 | 45 |60*%* | 100 | 40 (60" 135
3,0 a5 4,0 4,5 5,0 6,0
L Li.ys LZ;iL_'—:ys Lﬂ:iﬁ |-1=15 La:ts Lis1s|loses|Lisoo|loson|biano|Losog
16,0 - 0,90 12
| 20,0-1,05 16 16 15
25,0-1,05 21 | 165(151| 21 |65(15| 20 |185(15] 20 19
30,0 -1,05 26 20 (18} 26 20 (18) 25 20 (18) 25 20 (18) 24 24
350-1,.25 31 23 (21) 31 23 (21} 30 23 (21) 30 | #3i:) 29 29
40,0-1,26 36 26 (24) 36 28 (24) 25 26 (24) 35 26 (24) 34 26 (24) 34
450- 1,25 41 30 (27) 41 30 (27) 40 30 (27) 40 | 3027 a8 30(27) 39
50,0-1,25 33 (30} 47 a3 (30) 45 a3 (30) 45 33 (30) 44 33 (30) 44 33 (30)
E5,0- 1,50 50 33 (30) 55 33 (30) 54 33 (30) E4 33 (30)
60,0-1,50 55 40 (35) 55 40 {36) B4 | 40(38) 54 40 (36)
70,0 - 1,50 46 (42) 65 46 (42) 64 46 [40) B4 46 (42)
B0,0-150 52 (48) 52 (48) 74 52 (48) 74 52 (48]
90,0- 1,75 52 (54) 58 {54)
100,0-1,75 68 (50) B5 (60)
110.0-1,75 66 (60) 74 (65)
120,0-1,75 74 (65) 74 (70)
130,0 - 1,75 74 (70)
140,0 - 2,00 T4 (PO}
150,0 - 1,75 74 (70)
160,0 - 2,00 74 (70)
180,0 - 2,00 74 (70)
200.0 - 3,00 74 (70)
220,0-3,00 74 {70
240,0 - 3,00 74 (70)
2600 - 3,00 74 (70}
280,0 - 3,00 74 (70)
300,0 - 3,00 74 (70)

L1 = Gewindelange Vollgawindeschrauben
L2 = Gewindelange Teilgewindeschrauben Gewindelénge der Schrauben aus nicht rostandem Stahl in Klammern

Z10001.11 8.06.03-15710
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DNS Spanplattenschrauben Doppelganggewinde Antrigbe
aus Kohlenstoffstahl
M
Tk CERRE PE i (o Lo e PR
L
o +_ s
ot g Kreuzschlitz
o . Tfﬁ] z
& 3 X
\/ /
g
s
T¥ Pin Kreuzschlitz
Kopf optional mit oder ohne TypH
Rippen oder Frastaschen I
I
i
1 b1
l I i
Linsensenkkopf Frastaschen/F& Linsensenkkopf mit Scheibe

X: optional Spitze mit
Kerbe

Sechskantkopf Sechskantkopt mit Bund Frastaschenkopf

B.0G.03-157/10

£10901.11
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MaBe in mm
DNS Spanplattenschrauben mit Senkkopf Doppelganggewinde
@d dh ds @ de P Antriebe 9
-0,5 +05 +03 £01 | #10% [ oo gy & o TypZ & i
30" 5.7 1.8 22 3.1 10 1.0 1 32 18 5.0
350 65 2.1 26 3.7 15 1.3 2 4.3 20 6.0
408 75 2.4 28 4.1 20 14 2 8,0 2.5 7.0
4507 8.4 26 3,1 4.5 20 1.7 2 54 a1 8.0
50" o2 9.4 3,0 as 5.5 25 1.9 2 5.4 3N 8.0
60792 11,2 36 41°% | 68 30 2,0 3 7.0 35 10,0
Linsensankkopf | Linsensenkkopf mit Schaeiba Pan head/Linsankopf Sechskantkopf Sechskantkopf mit Bund
@d dy 2d the s @d dip K @d sw k- @d s
-05 + 0.5 -0,58 £03 +0,2 =05 -0.5 +0.2 -0,5 -05 Max,
g+ 57 ap*™ 7.1 0,6 ap*% 8,0 23
35°% | 686 |35 81 06 |35 %[ 70 26
40*% | 75 |40*™ | g2 0o |40*% | 80 a0
45*™ | g4 | 45°™ | 102 g |45 [ 90 a2
50*% | 84 |50°%| 110+ 11 50" | 100 37 |60t | &0 a5 |60 | 14
0,5
60" | 112 |60*™ | 138+ 1,1 60*% | 120 45 | B0'% | 100 40 | 60°™| 136
0.7
3,0 3,5 4.0 4.5 50 6,0
L L1 +15 [—2=1.5 L1='I,5 L2=1,E| L?tT.E L211.5 L‘r.e1,5 LE:‘I,S LT:Z.D LEtZ.E L‘I:E.ﬁ LE:E.B
16,0 - 0,80 12
20,0- 1,05 16 16 15
250-1,05 21 15 21 5 20 15 20 19
30,0- 1,05 26 19 28 19 25 e 25 19 24 24
350-1,25 a1 22 a1 22 30 22 30 22 29 29
40,0-1,25 36 27 36 26 35 26 35 26 34 26 34
450-1,25 41 28 41 28 40 2B 40 28 39 28 39
50,0 - 1,25 ET 47 31 45 31 45 al 44 31 a4 a1
55,0- 1,50 50 31 55 31 54 31 54 a1
60,0 - 1,50 55 39 55 38 54 39 54 38
70,0 - 1,50 45 B85 45 &4 45 B4 45
80,0 - 1,50 52 52 74 52 74 52
90,0-1.75 58 58
100,0 - 1,75 65 5
110,0- 1,75 74 74
120,0 - 1,75 74 74
1300-1.75 T4
140,0 - 2,00 74
150,0 - 1,75 74
160,0 - 2,00 74
180,0 - 2,00 74
200,0 - 3,00 125
220,0 - 3,00 125
240,0 - 3,00 125
260,0 - 3,00 125
280,0 - 3,00 125
300,0 - 3,00 125

L1 = Gewindeldnge Vollgewindeschrauben
L2 = Gewindelange Teilgewindeschrauben

210801 .11
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DRIBO Schrauben Einganggewinde aus Kohlenstoffstahl Antriebe
und nicht rostendem Stahl

Kopf wahlweise mit und ohne @ .

Rippen oder Frastaschen
Tx Pin Kreuzschiitz
Typ H

Linsensenkkopf
[

i
&
Yy |
kleiner Kopf Stufenkopf Linsensenkkopf mit Scheibe
= K

Schaftfraser

B.08.03-15710
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MaBe in mm
DRIBO Schrauben mit Senkkopf und Einganggewinde
od o od | @d | p i "
-05 05 +03 | 200 | 0% | qnrx | tmin. | TwpZ m |t min,
3,0*% 6,0 1,8 2.2 15 10 1.0 1 3.2 18 5.0
as*™ 7.0 2,1 26 1.8 15 1,3 2 43 20 6.0
4,0°% 8.0 24 | 29 | 198 20 14 . 50 125 | 70
4591 0.0 28 31 29 20 1.7 2 54 3.1 8.0
5,0 * % 10,0 3.0 36 | 26(22) 25 18 2 b4 3.1 80
55°%2 7825 35 41 24 20 1,8 - - . 8,0
6.0 =02 1'2.,& S,E 4.1 # 04 3|T {ErB‘} 25 2.0 3 ?.0 3.5 10.0
Gewindestaigung (p) fir Schrauben aus nicht rostendem Stahl in Klammern
Linsensenkkopf Kleiner Kopf/Stutenkopf Pan head/Linsenkopf Linsansenkkopf mit Scheibe
od d @d & dy ks @d @ dy k @d ths s
-05 | £05 -0,5 +03 | 02 -0.5 -0,5 +0,2 -0,5 £07 +02
30° | 60 3.0*% 3,0*% 6,0 2.3
35 | 70 | 35" u 5.0 20 |as*w 7.0 2.6
40° | 80 | 40° o 6,0 205 |40t 8,0 3,0
45* | 90 | 45° e 7.0 25 |45 9,0 a2
50" | 100 | 50 Gt 8,0 275 (50| 100 37 5,0*%2 11,0 1,2
550 7.8 2.8
ﬁ’g‘ 11,2 | 80" 110 | 3azs [60*%%]| 120 45 6,0*% 13,8 1.2
3,0 3,5 4.0 4.5 5,0 6,0
L Liz1s | Les1s | Lis1s | Lesis | Lists | Losts | Lie1s | Lests | Liszo | Leszo | Liszo | Loszo
12,0-0.90
16,0 - 0,80 12
20,0-1,05 16 16
250-105 | 21 15 21 15 20 5 20 18
30,0- 1,05 26 18 26 18 25 18 25 18 24 24
350-1,25 31 #1 31 21 30 21 a0 21 28 29
40,0 - 1,25 36 24 36 24 a5 24 35 24 34 24 34
450-1,25 27 27 40 27 40 27 39 27 39
50,0 - 1,25 30 45 30 45 30 44 30 44 30
55,0-1,50 55 3 54 3 54 a3
60,0 - 1,50 55 a0 55 36 54 36 54 36
70,0 - 1,50 65 42 64 42 B4 42
BO,0- 1,50 74 48 74 48
290,0-1,75 54 54
100,0- 1,75 &0 60
110,0-1,75 1]
120,0- 1,75 66
1300 - 1,75 G&
140,0 - 2,00 66
150,0-1,75 65
160,0 - 2,00 66
180,0 - 2,00 65
L1 = Gewindeldnge Vollgewindeschrauben
L2 = Gewindeldnge Teilgewindeschrauben DRIBO Schraube d = 5,5 Ly = 35,0 mm * '8
21090111 8.06.03-157/10
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SPARIBO Schraube mit Bohrspitze aus
Kohelnstoffstahl und nicht rostendem Stahl Antriebe

: |
__ _____ =§= ’

Kreuzschlitz
Typ £

Kopf optional mit oder ohne Rippen
oder Frastaschen

TX pin  Kreuzschlitz
typ H

q—@k—r_

Schaftfraser

X - MaBe

Bohrspitze

21080111 8.06.03-15710
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MaBe in mm
SPARIBO Schraube mit Bohrspitze und Sennkopf aus Kohlenstoffstahl
Antriebe h |Fea | @d,
2d o & dy @dy P
-0,5 -0.5 +03 =0,1 +10 % TypTX |tymin|Twz | m ";2"
a5 7.0 21 26 1,5 15 1,3 2 |43| 20 | 60 | 32 27
40+ 8.0 24 28 1,8 20 14 2 |50| 25 | 70 | a3 2.9
4.5+ 2,0 26 3,25 20 20 1,7 2 |54| 31 | 80| a7 | a3z
5,002 10,0 28 a6 23 25 19 2 |54| 31| 80| 47| as
60" " 12,0 36 4,38 26 25 20 | 3 |[70] as | 100 60 | 42
Linsensenkkopf Pan head/Linsenkopi SPARIBO Schraube mit Bohrspitze und Senkopf aus nicht
rostendem Stahl
Scraw drive
@d d 2d | de | @ @d @ ds p Fea. © dp
-0,5 +05 | -05 -05 | +03 -0,3 +015 | +10% | Type |, .o +02
™ 1
35*%" | 70 |a5*%| 70 2,2 35 2.4 1.5 15 13 28 2.2
40" | 80 |[40*'®| 80 25 4,0 3,0 1,8 20 14 3.2 2.9
4.5 +01 8,0 45 + 0,1 3,0 28 4.5 =0 345 2,0 20 T 3.7 3.2
50°% [ 100 |507°%| 100 a5 oW 4.0 2z 25 1,9 45 3.0
60*% | 112 |60*"?| 120 | 45 B0 | 45°% | 22 25 2.0 49 4,9
L1 = Gewindeldnge Vollgewindeschrauben
L2 = Gewindelange Teilgewindeschrauben aus Kohlenstoffstahl = 0,66 x L, (in Klammern)
L2 = Gewindelange Teilgewindeschrauben aus nicht rostendem Stahl = 0,60 x L
3,5 4.0 4.5 5.0 6,0
L L'lt'l.5 LE:“.& L1 15 LZ:'I.E L1 =15 L2¢1.E L‘l =20 L2=2.¢ L1i2.¢ LE=2.¢
12,0 - 0,90
16,0 - 0,90
20,0-1,05 16 15
25,0-1,05 21 16,5 (15) 20 18,5 {15) 20 19
30,0-1,05 26 20 (18) 25 20(18) 25 20 (18) 24 24
35.0-1.25 a1 23 j21) 30 23 (21) 30 23 (21) 29 28
40,0-1,25 36 26 [24) 35 26 (24) 35 26 (24) 34 26 (24) 34
45,0 - 125 30 (27) 40 30 (27) 40 30 (27) ag 30 (27) 39
50,0-1,25 33 (30) 45 33 (30) 33 (30) 44 33 (30) 44 33 (30)
55,0 - 1,50 33 (30) 33 (30) 54 33 (30) 54 23 (30)
60,0-1,50 39 (38) 40 (36) 54 40 [36) 54 40 (38}
70,0-1.50 46 (46) 46 (42) 64 46 {42)
B0,0-1,50 52 (48) 52 (48)
20,0-1,75 59 (54) 54 (54)
100,0-1,75 8 (50) 66 (60)
110,0-1,75 55]
120,0 - 1,75 66
130,0-175
140,0 - 2,00
150,0-1,75
160.0 - 2,00
180,0- 2,00
200,0 - 3,00
220,0- 3,00

Gewindesteigung (p) fir Schrauben aus nicht rostendem Stahl in Klammerm

21080111 B.06.03-157/10
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Vi-PORT HBS Schrauben Grobgewinde aus Kohlenstoffstahl

- L —

Langenstempelung auf
dem Kopf
Radiale Schneidezahne

30 £5°

Antrieb: TX

optional
Tellerkopi
k

o ——

- BOEE

X: optional Spitze mit

. Schraubeniénge und Hersteller- Schneidkerbe

optional kennzeichen auf dem Kopf

Sechskantkopt

'h—-- - - L, —
1g i
1 |

@d | & |@d | Ddy | Dk Antriebe p Ods | Oy | Dds | k 5 Antrigbe
+02 |+06|+03 (%201 (+03 +10 % +1.0|205|£05 +03

05 Typ | Tiete TX B Typ | Tiete TX

t min. §' t min
oar
80 (145]| 52 | 578 | 7.0 | TX40 2.0 55 E 2000 | 160 | 90 (40| 16 TX 40 3.0
10,0 (178 | 625 | 7,00 | 825 | TX 40 a5 6.6 240|180 | 11,0 |48 | 20 TX 40 35
@d L=0-120 | L=121-500 La @ dg ks h e swW Antriebe
+0,5 +0.5 +01 +15 +1.7 +1,0 +0,1
=175 =250 = | -05|-05|-02 | -03 | -03 Typ Tiefe TX
£ 1 min.
B0 | Ly 50 80 8.8- E 8,0 45 2.0 13,07 12,0 TX 40 2,66
13,0 E
w
100 | Ly 50 80 88— 10,0 50 2,25 16,30 150 TX 40 342
13,0

Z10ant. 1 8,06.03-15710
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HBS Schrauben HILO- Gewinde aus nicht rostendem Stahl
: Langenstempelung auf
- L - dem Kopf
—— .-
"\ - 8
) . N I [ “_d_ ;
A B Er=1"1 3 :
2 =} De—  — i N
2 = =i~
X b
V" S
L W a X w Antriebh: TX
| 2]
A bl B L:
optional
Telierkopt
T h
| fea— X: optional Spitze mit
, Schraubenlange und Hersteller- Schaftfrdser Schneidkerbe
optional kennzeichen auf dem Kopf
Sechskantkopt
[ ——
i . i
. 1 g‘ w
Y |
i X: optional
DRIBO Spitze
ad e |Gdi| Dds | Ddy Antrisbe p Bdy | O | Bds| k 5 Antriebe
+#£2|+068| £ | +01 (203 10 % + * - 03
-0.5 03 Typ | Tiele e 10| 05| 05 Typ Tiefa TX
T® = 1 min,
1 min. %
BD |145| 50| 570 | 65 | TX40| 30 67 = |200/150]|100]| 34 16 TX 40 2,80
100|178 | 64 | 706 | 7B [ TX40 35 7.7 240 18,0 | 120 | 47 2.0 TX 40 2,51
2d L=40/50/60/80 | L=8000 | L= |is @ds| ki | h e | 8W Antrisbe
+05 +0.5 1"’“;52““ EL +01|+15|+17|+1.0|+01
- 15 -1.75 b -05|-05|-02|-03|-08| Typ Tiefe TX
YR o - t min.
W
8.0 | Ly 35/45/55/T5 S50/60 BO 9.8-130 -E BO | 45 | 20 1307|120 | TX40 2,66
w
10,0 | Ly 35/45/55/75 S0/60 B0 88-130 100 50 | 225 [1630| 150 | TX 40 342

Z10801.11 B.06.03-15710
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A

Deutsches
Institut

fiir

6 i
|
d2
|
dy da da dy h w c
@80 §5+03 25092 | 17502 16,5=%° 50=02 ~1,25 -1,0
o 1D.ﬂ' 11.ﬂ =03 32,{] =03 22'5 *0,3 21,5 =03 E,D w03 = 1.4 ‘-'D.?E

Unterlegscheiben aus Kohlenstoffstahl dirfen nur mit Schrauben aus Kohlenstoffstahl verwendet werden.

Z10801.11
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Vi-PORT HBS Schrauben mit Veollgewinde aus Kohlenstoffstahl
_ - - I
T "
' L .
.llrr‘)\ \ ﬁ‘ i 1—-'- K - E
.."' i RN 5] =~ ¥y,
2 8 Ll o &3
L | //' i i ;
*, p .-"-__ L
b [ 55 o —=p X
e k i —
gptional optional
Tellerkopt Senkkopf
.
%,
k. / N i
“ HH‘\ - "I"u—l o a/ﬁp HS‘\‘
1 T B i JI Q;} b
3 &S LTI &/
P ' -
}l!,x’ ~ |_.f—1
—
optional

Sechskantkopf mit und ohne Bund

h L [ — S. —
- /-ﬁ'{'é}?;?x._}

EH; : g -

[ T —

i
. & y
= |-
Sd | O | Ddy | Bds| K |pt Antrieb Ly Lz Eids | &ds | @ds | K 5 Antrieh
+02 [-05|403(+£01 5% £25|+20 £10 205|205 +0,3
0.5 Typ Tiefe “g. Typ Tiele
TH =z TX
t min. k] { min,
flad
B8O | 99 52 | 578 | 7,0 |55 TX40 4.0 175 | 12,0 200150 | 30 (40| 1.6 | TX 40 3.0
dy Antrieb Gds| ki h & SW | de Antrieb L Toleranz
+ i + + + [ +1,0]| + |£1,0
o6 | Tye Tiela 2 o1 | 15|17 |-03] 01 Typ | Tiefe TX
"'gl Tx :.Ed - e = = 1 min.
:g tmin, ‘E 05 | 05|02 0,3
» Jé 80— 120 =9-178
145 | TX 40 25 @ 80 | 45 | 20 (43,07 120 20,0 | TX40 2,66
99 —5og =N
Gewindelange max.
300 Mafie in mm
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ANHANG 2 - Charakteristische Werte der Tragfahigkeiten

Tabelle 2.1Charakieristische Werte der Tragfahigkeiten von selbstbohrenden HSK-Schrauben

GewindeauBendurchmesser 30 |35 |40 4.5 5.0 55 6.0 8.0 10.0
[mm]
Charakteris- | Kohlenstoffstahl 1.6 |23 |33 4.5 59 7.6 a5 20,0 30,0
tischer Wert
des Fliel3-
moments Michtrostender Stahl 09 |14 |19 |26 3.4 44 |55 12,0 21,0
My [Nm]
Charakteris- | Kohlen- | Ubrige 15.1
tischer Wert | stoff- Schrauben '
" hi -

fat Zugting:: | 8 VIPORT 28 [38 |50 |64 |79 |95 |11,3 23,6
fahigkeit ;
' N HBS mit 50,1
tens.x [KN] Vollge- :

winde

Micht rostender Stahl 1.8 |24 |31 4.0 4.9 59 |74 12,6 19,6
Charakteris- | Kohlen- | Ubrige 550
tischer Wert stoff- Schrauben :
Bruch- tahl .

e o s VIPORT 16 |20 |35 |50 |60 |90 |120 36,0
drehme :

HBS mit
ments 30,0

Vollge-
fiocx [N winde

MNichtrostender Stahl 10 |14 |22 3.0 4.0 6,0 8,0 18,0 34,0
Allgemeines

Die Mindesteinbindetiefe der Schrauben in den tragenden Holzbauteile muss 4 - d betragen.

Beanspruchung rechtwinklig zur Schraubenachse

Der GewindeauBendurchmesser d soll als wirksamer Durchmesser der Schraube in Ubereinstimmung mit
EN 1995-1-1 verwendet werden.

In Achsrichtung beanspruchte Schrauben

Der Verschiebungsmodul K. des Gewindeteils planmaBig in Achsrichtung beanspruchter Schrauben
betragt fir den Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit unabh&ngig vom Winkel a zur Faserrichtung:

Kser=780 - d® . 1% [N/mm] (2.1)
Hierbei ist:

d GewindeauBendurchmesser der Schraube [mm]

L Einbindetiefe der Schraube im Holzbauteil [mm].

£10801.11 8.06.03-15710
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Axiale Tragfahigkeit auf Herausziehen
Der charakteristische Wert des Ausziehparameters bei einem Winkel von 30° < a = 90° zur Faserrichtung
auf der Grundlage einer charakteristischen Rohdichte der Holzbaustoffe von 350 kg/m?® betragt

faxk = 11,0 Nimm? flr Schrauben mit d = 10,0 mm und Schrauben HBS mit d = 8,0 mm und
faxkx = 12,5 N/mm?2 fir alle Gbrigen Schrauben.

Kopfdurchziehfahigkeit

Der charakteristische Wert des Kopfdurchziehparameters fir HSK-Schrauben fir eine charakteristische
Dichte von 350 kg/m® des Holzes und fir Holzwerkstoffe wie

- Sperrholz nach EN 636 und EN 13986

- Oriented Strand Board (OSB) nach EN 300 und EN 13286

- Spanplatten nach EN 312 and EN 13986

- Faserplatten nach EN 622-2, EN 622-3 und EN 13986

mit einer Dicke von mehr als 20 mm ist

rhaal:f.k =94 N/mm2.

Die charakteristische Rohdichte der Holzwerkstoffe darf in Gleichung (8.40b) der Norm EN 1985-1-1 mit
maximal 380 kg/m? in Rechnung gestellt werden.,

Der Kopfdurchmesser soll gleich oder gréBer sein als 1,8 - d., wobei dg der Durchmesser des glatten
Schafts oder der Kerndurchmesser ist. Andernfalls betragt der charakteristische Wert der Kopfdurchzieh-
tragfahigkeit in Gleichung (8.40b) fir alle Holzwerkstoffe: Fay o ax = 0.

Fiir Holzwerkstoffe mit einer Dicke zwischen 12 mm und 20 mm ist der charakteristische Wert des Kopf-
durchziehparameters fir HSK-Schrauben:

fhaad.k = 8 N/mmg?

Fir Holzwerkstoffe mit einer Dicke unter 12 mm ist der charakteristische Wert der Kopfdurchziehtrag-
fahigkeit fir HSK-Schrauben mit einem charakteristischen Wert des Kopidurchziehparameters von
8 N/imm? anzusetzen. Die Kopfdurchziehtragféhigkeit ist auf 400 N zu begrenzen. Es sind eine Mindest-
dicke der Holzwerkstoffe von 1,2 - d mit d als GewindeauBendurchmesser und die in Tabelle 2.2 aufge-
fihrten Mindestdicken einzuhalten.

Tabelle 2.2 Mindestdicke der Holzwerkstoffe

_Holzwerkstaf_ Mindestdicke in mm |
Sperrholz __ 6 __ ]
Oriented Strand Boards, OSB 8

_S_-panpiatlen - ) a 8

Faserplatten (harte Platten und mittelharte Platten) 6 ,

AuBendurchmesser von Unterlegscheiben dy, > 32 mm sollen nicht berlcksichtigt werden.

Beanspruchung auf Druck

Der Bemessungswert der Beanspruchbarkeit von Vi-PORT HBS Schrauben mit d =8 mm und Voligewinde
bei einer Druckbeanspruchung ist das Minimum aus dem Widerstand gegen das Durchdricken der
Schrauben durch das Holzbauteil und dem Widerstand der Schrauben gegen Knicken.

Faxia = Min faxa - d- fefi %o - Npig | (22)
, Bemessungswert der Ausziehtragfahigkeit des Schraubengewindes [N/mm?]

d GewindeauBendurchmesser der Schraube [mm]

let Einschraubtiefe des Gewindeteils der Schrauben im Holzbauteil [mm]
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k. nach EN 1993-1-1%;
K = 1 fr hx <02
Ke = —ml——? fiir R > 02
K+ -|,||k2 - ik
-2
k=05 [1+u,49 B -02)+ lk]
- N
Mit dem bezogenen Schlankheitsgrad ik = -ﬂr’:"‘—k
kik
Hierbei ist:
Mux  charakteristischer Wert der plastischen Normalkrafttragfahigkeit des Nettogquerschnitts
2

bezogen auf den Kerndurchmesser der Schrauben: Ny =n- dT" 8

fyk charakteristische Streckgrenze, f,x = 1000 N/mm? fir Vi-PORT HBS screws

Noix
'd —
i T
Tt Teilsicherheitsbeiwert nach EN 1993-1-1 oder nach dem jeweiligen nationalen Anhang

Charakteristische ideal-elastische Knicklast;

Nk =4cn-Eg-lg [N]

Elastische Bettung der Schrauben:

ch = (019 +0012 -d) py - [Q?B;na ] [N/mm?]
E-Modul:
E. = 210000 N/mm2
Flachentragheitsmoment:
n-df p
L = =1 mm
s o= L [mm
dy Kerndurchmesser der Schrauben [mm]
ot Winkel zwischen Schraubenachse und Faserrichtung, 30° < a = 90°

Mindestabstdnde der Schrauben und Mindestbauteildicken

(2.3)

(2.4)

(2.5)

(2.6)

(2.7)

(2.8)

(2.9)

(2.10)

(2.11)

Bei Schrauben mit einem GewindeauBendurchmesser di £ 8 mm muss die Dicke der anzuschlieBenden
Holzbauteile mindestens 30 mm, bei Schrauben mit einem GewindeauBendurchmesser dy =10 mm
mindestens 40 mm und bei Schrauben mit einem GewindeauBendurchmesser dy = 12 mm mindestens

BO mm betragen.

2 EN 1993-1-1:2005 Eurocode 3: Bemessung und Konstrukfion won Stahlbauten. Part  1-1:

Bamessungsrageln und Regeln fir den Hochbau
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Beanspruchung rechtwinklig zur Schraubenachse

Bei HSK Schrauben gelten die Mindestabstinde nach EN 1995-1-1:2004+A1: 2008, Abschnitt 8.3.1.2 und
Tabelle 8.2, wie bei Nageln mit nicht vorgebohrten Nagelldchern. Bei Holzbauteilen aus Douglasie sind die
Mindestabstinde in Faserrichtung um 50 % zu erhhen.

Der Abstand der Schrauben mit einem GewindeauBendurchmesser von d =8 mm vom Rand in Faser-
richtung muss mindestens 15-d; betragen.

Bei Schrauben mit einem GewindeauBendurchmesser d = 8 mm und Bauteildicken t < 5d muss der
Abstand vom beanspruchten und unbeanspruchten Rand parallel der Faserrichtung mindestens 15-d
betragen.

Wenn bei HSK Schrauben der Abstand in Faserrichtung untereinander und zum Hirnholzende mindestens
25.d betragt, darf auch bei Bauteildicken t < 5-d der Abstand zum unbeanspruchten Rand rechtwinklig zur
Faserrichtung auf 3-d verringert werden.

In Achsrichtung beanspruchie Schrauben

Bei planmaBig ausschlieBlich in Achsrichtung beanspruchten Vi-PORT HBS Schrauben mit Vollgewinde
mit einer Mindestdicke der Holzbauteile von 10-d und einer Mindestbreite der einzelnen Bauteile von B-d
oder 60 mm, wobei der gréBere Wert maBgebend ist, missen folgende Mindestabstande eingehalten
werden:

Achsabstand der Schrauben untereinander in einer Ebene

parallel zur Faserrichtung: ay, =5d
Achsabstand der Schrauben untereinander rechtwinklig zu einer Ebene

parallel zur Faserrichtung: a =25d
Abstand des Schwerpunktes des im Holz eingedrehten Gewindeteils

von der Hirnholzflache: a;, =10d
Abstand des Schwerpunktes des im Holz eingedrehten Gewindeteils

von der Seitenfldche: 8y =4d
Produkt der Abstande a; and a,: a8, =25d°

Bei gekreuzt angeordneten Schrauben ist ein Mindestabstand der Schrauben von 1,5-d einzuhalten.

21080111 B.06.03-15710
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Beispiel fiir die Verwendung von Vi-PORT HBS Schrauben mit d =8 mm und Vollgewinde

Haupttrdger-Nebentrdger-Anschluss

8z dye
il -
!
~ E
o L Y .'
® ® !
FJ}‘ A Nebentrager :
.:‘.-‘:_;',-: S E
Haupttrager -i
= |
!
!
.'
o |
N '
N |
!
i
= Schwerpunkt des im Holz eingedrehten Gewindeteils
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Parallel angeordnete Schrauben fiir die Herstellung nachgiebig verbundener Bauteile

I I
A ! !
I [
| !
- i !
i |
! i
[ I l
I i
I I
| :
¥ :
i i
©
o
4y
! i
I i [
b :
! [
I I
L I i
i I
; :
| | i
1 ]
: i !
o
(%]
0
s Schwerpunkt des im Holz eingedrehten Gewindeteils
t Dicke des Holzbauteils t = 12 - d
b Breite des Holzbauteils t = B - d oder 60 mm, maBgebend ist der gréBere der beiden Wene
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Einschraubdrehmoment

Bei Holzbauteilen mit einer Rohdichte von p = 450 kg/m? werden die Anforderungen an das Verhéltnis
van Bruchdrehmoment fy . zum Einschraubdrehmoment Bias mean von allen Schrauben erfillt,

Bestidndigkeit gegen Korrosion

Schrauben aus Kohlenstoffstahl sind galvanisch verzinkt und gelb oder blau chromatiert. Die mittlere
Zinkschichtdicke der Schrauben betragt 5 um.

Fir die Herstellung der Schrauben aus nicht rostendem Stahl werden Stahle mit den Werkstoffnummern
1.4567 und 1.4578 verwendet.
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ANHANG 3 - Verstarkung von Holzbauteilen bei Druckbeanspruchung rechtwinklig zur
Faserrichtung

Allgemeines

Mur Vi-PORT HBS Schrauben mit d=8 mm und Vollgewinde dirfen fir die Verstdrkung von
Holzbauteilen bei Druckbeanspruchung rechtwinklig zur Faserrichtung verwendet werden.,

Die Druckkraft muss auf die Schrauben, die als Verstarkung verwendet werden, gleichmaBig verteilt
werden.

Die Schrauben werden in die Holzbauteile rechtwinklig zur Oberfliche in einem Winkel zwischen
Schraubenachse und Faserrichtung von 45° bis 907 eingeschraubt. Die Schraubenkopfe missen mit der
Holzoberflache biindig sein.

Bemessung

Bei der Bemessung von Verstarkungen von Holzbauteilen bei Druckbeanspruchung rechtwinklig zur
Faserrichtung sollen folgende Bedingungen unabhangig vom Winkel zwischen der Schraubenachse und
der Faserrichtung et werden.

Die Beanspruchbarkeit eines verstarkten Holzbauteils betrégt:

Regg = min { ;cl,?:i zB-Ifi ?;Q.QE'QM 40 min Rax dike Npl,{!}} 3.1)
Dabei ist:
keoo  Beiwert nach EN 1295-1-1:2004+A1:2008, 6.1.5
B Auflagerbreite [mm]
Fai 1 Wirksame Kontaktlange nach EN 1995-1-1:2004+A1:2008, 6.1.5 [mm]
feoos Bemessungswert der Druckfestigkeit rechtwinklig zur Faserrichtung [N/mm?]
n Anzahl der Verstarkungsschrauben, n = ng - Ngg
Mo Anzahl der Verstarkungsschrauben in einer Reihe zur Faserrichtung angeordnet
Mg Anzahl der Verstarkungsschrauben in einer Reihe rechtwinklig zur Faserrichtung angeordnet
Raxd = faxa - d - £of [N]

(3.2)
Faxd Bemessungswert der Ausziehtragfahigkeit des Gewindeteils der Schrauben [N/mm?]
d GewindeauBendurchmesser der Schrauben [mm]
ko Noyg = DB i . Ny nach Tabele 3.1 IN] (3.3)
i
fsz  Tatsachliche Kontaktlange in der Ebene der Schraubenspitze (siehe Abbildung 3.1} [mm]
Lotz = {far + (Ng— 1) - @y + min(£y ; a1} flr Endauflager (siehe Abbildung 3.1 links)
Popz = {2 Fa + (g - 1) - a3} filr Zwischenauflager (siehe Abbildung 3.1 rechts)

faf Gewindeldnge der Schraube im Holzbauteil [mm]
i Teilsicherheitsbeiwert nach EN 1993-1-1* oder nach dem jeweiligen nationalen Anhang
” EN 1993-1-1:2005 Eurocods 3 Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Taill 1-10 Allgemeine

Bernessungsregein, Bemessungsragaln fiir den Hochbau
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Tabelle 3.1: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit x; - Nq fir Schrauben Vi-PORT HBS [N]

ox [kg/m?] ﬁT
310 11,80
350 12,20
380 12,50
410 12,70
450 13,00

Die charakteristische Tragféahigkeit ;- Ny x wurde mit einem charakteristischen Wert der Streckgrenze
der Schrauben von 1,000 N/mm?2 ermittelt.

Lastverteilung Lastverteilung

| — |
| | |
i T_r i T... ]v i
| | |
| | |

| KF— =3 SN v o e TR
e-.
— | - :

a
450 N - .
- 1

Ansicht A-A Ansicht A-A

| |
[ [
' e o @ | e @& @
| * o @ — | s e @

_l B .[ &

La | o) | La |

Abbildung 3.1: Verstarktes Endauflager (links) und verstarktes Zwischenauflager (rechts)
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ANHANG 4 - Befestigung von Aufdach-Dammsystemen
Allgemeines

Die Dicke der Warmedammung darf maximal 300 mm betragen. Die Warmedammung muss in Uberein-
stimmung mit den am Ort des Einbaus geltenden nationalen Bestimmungen als Aufsparren-Dammung
anwendbar sein. Die Warmedammung muss bei 10 % Stauchung eine Druckspannung, gemessen nach
EN 825“, von mindestens oo «) = 0,05 N/mm? haben.

Die Konterlatten missen aus Vollholz nach EN 338/EN 14081-1 bestehen. Folgende Mindest-
abmessungen der Konterlatten sind einzuhalten:

bm-m=53 mim tmi-nzaﬂ'mm.

Der Abstand zwischen den Schrauben e, darf nicht mehr als 1,75 m betragen.

Reibungskrafte dirfen bei der Ermittlung der charakteristischen Ausziehtragfahigkeit der Schrauben nicht
in Rechnung gestellt werden.

Bei der Bemessung der Konstruktion ist die Verankerung von Windsogkraften zu beriicksichtigen. Falls
erforderlich, sind zusatzliche Schrauben rechtwinklig zur Sparrenldngsachse anzuordnen. Die Konterlatten
sind zu bemessen.

Statisches Modell

Das aus Sparren, Warmed&mmung auf dem Sparren und Konterlatten paraliel zum Sparren bestehende
System kann als elastisch gebetteter Balken betrachtet werden. Die Konterlatte stellt den Trger dar und
die Warmedammung auf dem Sparren die elastische Bettung. Die Latte wird rechtwinklig zur Achse durch
Punktlasten Fy, belastet. Weitere Einzellasten F. ergeben sich aus dem Dachschub aus standiger Last
und Schneelast, die Ober die Schraubenkdpfe in die Konterlatten eingeleitet werden.

# EN 826:1996 Warmedammsioffe fir das Bauwesen - Bestimmung des Verhaltens bei Drockbean-
spruchung

Z210201.11 B.06.03-157/10
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Sparren

Achse der Konterlatte

Zugkraft in der Schraubenachse T

Konzentrierte Druckkraftibertragung
in die Warmedammung

Abbildung 4.1: Befestigung von Aufdach-Dammsystemen auf Sparren- Statisches Modell
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Abbildung 4.3:  Einzellasten Fg rechtwinklig zu den Konterlatten, Lastangriff im Bereich des Schrauben-
kopfes
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Bemessung der Konterlatten
Es wird angenommen, dass der Abstand der Konterlatten die charakteristische LAnge |, Uberschreitet.

Die Biegespannungen kénnen wie folgt berechnet werden:

M= (P +Fs)-eher (4.1)
4
Dabei ist
;i 4.El 4
lohar =  charakteristische Lange lopar = (4.2)
Wt - K
El = Biegesteifigkeit der Latte
K = Bettungsziffer
we = Effektive Breite der Warmedammung
Fs = Einzellasten rechtwinklig zu den Latten
F. = Einzellasten rechtwinklig zu den Latten, Lastangriff im Bereich der

Schraubenkopfe
Die Bettungsziffer K kann aus dem Elastizitatsmodul Ey, und der Dicke t der Warmedédmmung berechnet
werden, wenn die effektive Breite wy der Warmedadmmung unter Druck bekannt ist. Aufgrund der
Lastausbreitung in der Warmedammung ist die effektive Breite wg; gréBer als die Breite der Latte bzw. des

Sparrens. Fir weitere Berechnungen kann die effektive Breite wy der Warmedammung wie folgt
bestimmt werden:

Wt ==w+t|_||12 |:4-3:|
mit
w = Minimum aus der Breite der Latte bzw. des Sparrens
tyy = Dicke der Warmedammung
K =Et (4.4)
T

Folgende Bedingung muss erfullt werden:
Om,d My

fm,d W-fmd

Bei der Berechnung des Widerstandsmomentes W ist der Nettoquerschnitt zu bercksichtigen.

<1 (4.5)

Die Schubspannungen sind wie folgt zu berechnen;
v = b ; Fs) (4.8)

Folgende Bedingung soll erfallt werden

td _15Vg <1

= 47
f'u',d A - f'..r.u:l { }

Bei der Berechnung der Querschnittsfidche ist der Nettoquerschnitt zu berlcksichtigen.

Bemessung der Warmeddmmung
Die Druckspannungen in der Warmedammung sind wie folgt zu berechnen:

G_1,5-Fb+F5
2"1:E1e=.lr'1"""II

Der Bemessungswert der Druckspannung soll nicht groBer als 110 % der Druckspannung bei 10%
Stauchung sein, berechnet nach EN B26.

(4.8)
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Bemessung der Schrauben

Die Schrauben werden vorwiegend in Richtung der Schraubenachse beansprucht. Die axiale Zugkraft in
der Schraube kann aus den Schubbeanspruchungen des Daches Rsberechnet werden:

Te = Rs (4.9)

cosa

Die Tragfahigkeit der in Achsrichtung beanspruchten Schrauben ist das Minimum aus den Bemessungs-
werten der axialen Tragfahigkeit auf Herausziehen des Schraubengewindes, der Kopfdurchziehfahigkeit
der Schraube und der Zugtragfahigkeit der Schraube nach Anhang 2.
Um die Verformung des Schraubenkopfes bei einer Dicke der Warmedammung von lber 200 mm bzw.
einer Druckfestigkeit der Warmeddmmung unter 0,12 N/mm? zu begrenzen, soll die Tragfahigkeit der
Schrauben auf Herausziehen um die Faktoren k; und kz vermindert werden:

i T e e 04 0.8
Fax.u.ﬁd“”'““l ax.d ef "™ 2.[ Pk] ifhnad.d‘dﬁ'[&‘] ;L"ﬂ {411(;}

1.2-cos2o+sinfa | 350 350 Tz
mit:
Faa Bemessungswert der Ausziehtragfahigkeit des Gewindeteils der Schrauben [N/mm#]
d GewindeauBendurchmesser der Schrauben [mm]
| Einbindetiefe des Gewindeteils der Schrauben im Sparren, 40 mm 2 Iy = 100 mm
Pk Charakteristische Rohdichte des Holzbauteils [ka/m?3]
o Winkel 1| zwischen Schraubenachse und Faserrichtung, 30° < o < 90°
fhead.d Bemessungswert der Kopfdurchziehtragfahigkeit der Schrauben [N/mm?]
dn Kopfdurchmesser der Schrauben [mm]
frensk Charakteristische Zugtragfahigkeit der Schrauben nach Anhang 2
Tz Teilsicherheitsbeiwert nach EN 1993-1-1 cder dem jeweiligen nationalen Anhang
K+ min {1; 220/}
ka min {1; Gy0e/0,12}
tia Dicke der Warmedammung [mm]

T1o% Druckspannung der Warmedammung unter 10% Stauchung [N/mm?]
Wenn Gleichung (4.10) erfdllt ist, braucht die Verformung der Latten nicht beriicksichtigt zu werden,
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